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Los ensayos contenidos en el presente catalogo han sido realizados en los laboratorios homologados:

LGAI / Applus CTC (Espafia)

Gabinete Ingenieria Actstica (GIA) S.L.L (Espaiia)

CSTB y CTBA (Francia) CSTB -
\

le futur en construction

y software de calculo INSUL v8-0-9 de Marshall Day Acoustics | |NSUL
y en colaboracion con:
IvanaRossellj)  ARAU ACUSTICA

Los niveles de aislamiento acustico indicados en este catalogo estan basados en ensayos de laboratorio, mediciones in
situ'y simulaciones mediante sofwtare especializado. El aislamiento acustico que se pueda obtener en obra depende de
la particularidad de cada obra, la puesta en obra y otros factores en lo que SOPREMA no interviene, por lo que
SOPREMA IBERIA S.L.U no se hace responsable de los niveles de aislamiento acustico finales que puedan obtenerse.




Evitar cualquier tipo de unidn rigi-
da entre los paramentos estruc-
turales (forjado superior e inferior
y paredes) y los trasdosados de
aislamiento acustico. Para ello,

Identificar y consultar la normativa
acUstica de aplicacion, asi como la
problematica existente, con el fin
de determinar la actuacion mas
correcta y eficiente.

con el acabado.

los trasdosados deberan apo- interpuesto el aislante acustico.

yarse sobre el suelo flotante y
no deberan unirse rigidamente al
forjado superior.

!

saneado y enlucido.

Sellar debidamente las juntas y aberturas, ya que pequefas
aberturas pueden generar pérdidas de aislamiento acustico.

Definir las puertas, zonas acristaladas y carpin-
terias en base a ser las adecuadas al uso del
local y su nivel de insonorizacion.

Proporcionar el acondicionamiento
aclstico adecuado para evitar la
reverberacion.

El soporte sobre el que se colocara el aislamiento acustico (tabiques, forjados, ..

10 CONSEJOS PARA UN CORRECTO
AISLAMIENTO ACUSTICO

En el caso de tratarse de un local existente o recinto a rehabilitar,
conocer el aislamiento acustico de partida.

No perforar los sistemas de aislamiento acstico para el paso de
instalaciones y conductos. Estas deberan pasarse por fuera de los
sistemas aislantes, dejandolas vistas o cubiertas posteriormente

Evitar cualquier tipo de union rigida entre el suelo
flotante y los paramentos verticales base y pilares,
mediante la instalacion de bandas de desolarizacion,
haciendo que el aislamiento del suelo se remonte en
el encuentro con el paramento, de forma que al reali-
zar el suelo, entre éste y el paramento vertical quede

Sujetar o apoyar con soportes elasticos
y antivibratorios todos los elementos que
puedan generar vibraciones, tales como
compresores, equipos de climatizacion,
altavoces, etc.

.) deberda estar



a
‘OAUCTOS

TECSOUND® TECSOUND® FT

TECSOUND®S 50 BAND 50

INSOPLAST AA / BANDAS DE DESOLARIZACION
INSOPLAST AA PLACAS TEXFON

TEXFON TEXSIMPACT TEXSILEN




TECSOUND®. Lamina sintética insonorizante de alta densidad, sin asfalto, para aplicacion como elemento aislante
/ amortiguante en cubiertas metélicas, suelos y otros elementos constructivos.

. Gramaje Espesor UNIDAD DE VENTA: ROLLO
Producto Definicion Kg/m? mm Rollo m?/rollo m?/palet
TECSOUND® 35 35 1,75 8mx1,22m{r) 9,76 234,24
TECSOUND®50 5 25 6mx1,22m(r) 7,32 175,68
Lamina sintética insonorizante
TECSOUND®70 7 35 5mx1,22m () 6,10 146,4
TECSOUND®LAM 100 10 5 1mx1,20m (p) 1,2 90

INSOPLAST. Membrana acustica a base de bettn elastomero, para el aislamiento al ruido aéreo en diferentes
elementos constructivos en edificacion.

S Gramaje Espesor UNIDAD DE VENTA: ROLLO
Producto Definicion Kg/m? mm Rollo m2/rollo m?/palet
INSOPLAST 3 >3 2 1mx14m 14 378
Membrana acUstica de betin
modificado en rollo
INSOPLAST 6 >6 4 Tmx7m 7 189

TECSOUND®SY. Lamina sintética insonorizante de alta densidad, sin asfalto, autoadhesiva ,para aplicacion directa
como elemento aislante / amortiguante en placas de yeso laminar, paneles de madera, planchas metalicas.

Producto Definicion Glr(zr/nr:ge Esrr:ﬁior Roll:sl IDAD BE VE?J:.\I;HF:,OLLOW /palet
TECSOUND®SY 35 35 175 805mx122m() 9,82 235,68
TECSOUND®SY 50 LAmina sintética insonorizante 5 25  605mx1,2m@ 7,38 177,12
TECSOUND®SY 70 autoadhesiva 7 35  505mx1,22m() 6,16 147,84
TECSOUND® S LAM 100 10 5 1,00 mx 1,20 m (p) 12 90

INSOPLAST AA. Membrana acustica autoadhesiva a base de betin elastomero para el aislamiento del ruido
aéreo.

Gramaje Espesor UNIDAD DE VENTA: ROLLO
Kg/m? mm Rollo m?/rollo m?/palet

Producto Definicion

INSOPLAST AA 6 Membranla aCUSt.I(.:a autoadhesiva >6 4 Tmx7m 7 161
de bettn modificado en rollo

Membrana acustica auto adhesiva 150
Ll el ) de betin modificado. En planchas = 4 ULl 12 (125 placas)

TECSOUND®FT / 2 FT. Complejo insonorizante constituido por uno 6 dos fieltros absorbentes y lamina sintética
TECSOUND®, para aislamiento acustico de paredes de obra, suelos y techos.

S ST Gramaje Espesor UNIDAD DE VENTA: ROLLO
A _:.-.‘_‘- g E Producto Definicion Kg/m> mm Rollo m?/rollo  m?/palet
Bl 4 LR { TECSOUND® FT 40 o ; d | 41 12 6mx1,20m (1) 7,20 86,40
3 A S g ! omplejo insonorizante formado por lamina
RS L3 | TECSOUND® FT 55 TECSOUND® y fieltro poroso 5,6 125 550mx1,20m() 6,60 79,20
YRR | TECSOUND®FT 75 7,6 14 550mx1,22m() 6,60 79,20
._ \ | TECSOUND®2FT 80 Complejo insonorizante formado por lamina 82 24 550mx120m() 660 396

TECSOUND® entre dos fieltros porosos

TECSOUND®FT AL. Complejo insonorizante constituido por un fieltro absorbente y lamina sintética TECSOUND®
protegida exteriormente con una hoja de aluminio reforzado, para aislamiento acustico de bajantes y conductos.

Gramaje Espesor UNIDAD DE VENTA: ROLLO
Kg/m? mm Rollo m?/rollo m?/palet

Producto Definicion

Complejo insonorizante formado
TECSOUND® FT 55 AL por lamina TECSOUND® acabada 55 12,5 5,50 mx 1,20 m (r) 6,60 79,20
en aluminio y fieltro poroso




TECSOUND® S 50 BAND 50. Banda sintética insonorizante de alta densidad, sin asfalto, autoadhesiva, para
aplicacion directa en estructuras sometidas a vibraciones.

Producto Definicion

2 Gramaje Espesor UNIDAD DE VENTA: ROLLO
(0
s /."

Kg/m? mm Rollo ml/rollo ml/palet
V ' TECSOUND®S 50 BAND 50  Banda sintética insonorizante 5 25 6mx0,05m(r) 6 1728

AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO

TEXFON. Lamina de fieltro de poliéster no tejido sobre soporte bituminoso para el aislamiento al ruido de impacto.
Espesor UNIDAD DE VENTA: ROLLO

Producto Definicion
mm Rollo m?/rollo m?/palet

Lamin fieltr no teji
TEXFON amina de fieftro de no tejido de 34 1mx20m 20 320
poliéster sobre soporte bituminoso

TEXSILEN. Lamina de espuma de polietileno expandido de celda cerrada para el aislamiento al ruido de impacto.
UNIDAD DE VENTA: ROLLO

Producto Definicion Espesor mm Rollo m¥rollo  m#/palet
/ 3 1,6 mx 150 m 240 240
Laminas de polietileno
TEXSILEN expandido 100% reciclable
5 1,6 mx 100 m 160 160

TEXSIMPACT. Lamina de polietileno reticulado de celda cerrada para el aislamiento al ruido de impacto.
UNIDAD DE VENTA: ROLLO

Producto Definicion Espesor mm

Rollo m?/rollo m?/palet
5 2mx50m 100 100
. TEXSIMPACT Laminas de polietileno reticulado
a de altas prestaciones
10 2mx50m 100 100
Producto Aplicacion UNIDAD DE VENTA
FIJACION PTH 70
FIJACION PTH 90 Fijacion TECSOUND®FT y 2 FT Cajas de 250 uds.
FIJACION PTH 120
Producto Definicion Espesor mm UNIDAD DE VENTA: [.:AJA
Rollo ml/caja ml/palet
RANCASE Bandas de espuma de polietileno de
DESOLARIZACION . 3 50 m x 145 mm 200 3200 ml
AUTOADHESIVAS TEXFON celda cerrada autoadhesivas



Soluciones Aislamiento acustico

Ruido de Impacto ALw \oRMATIVA PAGS

ELEMENTO I-\_islam'iento Aislamiento
Uso CONSTRUCTIVG PENOMINACION PRODUCTOS Ruido Aéreo Ry
Ra (dBA) AR, (dBA) ALy (dB) Lu.(dB)
TECSOUND® 2 FT 80 /
PiI-2 FIJACION PH-T 2350 - -
MEDIANERA INSOPLAST 6 /
PM(b)-5 INSOPLAST AA 6 54 - -
TECSOUND® S 50 BAND 50
TEXSIMPACT /
VIVIENDAS i
$-1 BANDA TEXFON >55 21 57
SUELO
o S-6 TEXFON / 56 22 56
2 BANDA TEXFON
= TECHO - - - -
=]
& BAJANTES BJ-1 TECSOUND® FT 55 AL 25 - -
[T
3 SEPARACION INSOPLAST 6 /
SALA TR-4 INSOPLAST AA 6 / 63 - -
INSTALACIONES TECSOUND® S 50 BAND 50
- ®
NSTALACIONES | SUEEC S5 TECSOUND® FT 75 > 55 26 48
INSOPLAST 6 /
TECHO FT(b)-1 INSOPLAST AA 6 / 72 - -
TECSOUND® S 50 BAND 50
CONDUCTOS BJ-1 TECSOUND® FT 55 AL 25 - -
INSOPLAST 6 /
PM(b)-1 INSOPLAST AA 6 / 64 - -
SEPE‘,\\IRT‘;%'ON TECSOUND® S 50 BAND 50
INSOPLAST 6 /
HABITACIONES | o1 (b)-5 INSOPLAST AA 6 / 54 - -
TECSOUND® S 50 BAND 50
)
TONAS PI(b)-1 INSOPLAST AA 6 / 51 - -
®
HOTELES COMUNES TECSOUND® S 50 BAND 50
TEXSIMPACT /
§-1 BANDA TEXFON >55 21 57
SUELO TEXSIMPACT /
S-4 BANDA TEXFON >55 2 -
2 TECHO - - - - -
<
2 BAJANTES BJ-1 TECSOUND® FT 55 AL 25 - -
[
= INSOPLAST 6 /
2 Esﬁﬁégf\ﬁﬂ“s PM(b)-1 INSOPLAST AA 6 / 64 - ;
7] TECSOUND® S 50 BAND 50
AULAS, ) TEXSIMPACT /
oS, SUELO s-1 BANDA TEXFON > 55 21 57
TECHO - - - - -
BAJANTES BJ-1 TECSOUND® FT 55 AL 25 - -
SEPARACION INSOPLAST 6 /
SALA TR(b)-2 INSOPLAST AA 6 / 63 - -
INSTALACIONES TECSOUND® S 50 BAND 50
SUELO S5 TECSOUND® FT 75 > 55 26 48
INSTALACIONES
INSOPLAST 6 /
TECHO FT(b)-1 NSOPLAST AA 6 / 72 - -
TECSOUND® S 50 BAND 50
CONDUCTOS BJ-1 TECSOUND® FT 55 AL 25 - -
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Aislamiento Aislamiento

Uso coEstETTzEJNcTT?vo DENOMINACION PRODUCTOS Ruido Aéreo R,  Ruido de Impacto ALw yopMATIVA PAGS
Ra (dBA) AR, (dBA) ALy (dB) Lu.(dB)
INSOPLAST 6 /
SEFL%R&TON TR(b)-2 INSOPLAST AA 6 / 63 - ; ; P32
TECSOUND® S 50 BAND 50
TEXFON /
LOCALES .
CAL SUELO $-6 SAOA Thon 56 5 2 56 P.20
i INSOPLAST 6/
TECHO FT(b)-1 INSOPLAST AA 6 / 72 . ; ; P.38
TECSOUND® S 50 BAND 50
BAJANTES BJ-1 TECSOUND® FT55AL | 25 ] ; ; P42
TECSOUND® FT 75/
SEPARACION INSOPLAST 6 /
LOCAL TR(b)-1 INSOPLAST AA 6 / 68 2 - - P.30
‘é’ FIJACION PT-H ORDENANZAS
= LOCALES SUELO §-2 TECSOUND® FT 75 > 55 - 22 56 | \uNicPALES P12
E Mggl':; " TECSOUND® FT 75/ DE
2 INSOPLAST 6 / PROTECCION
S TECHO FIb)-2 | sopiasTan6 /Fuacion| 80 22 - - FReNE | P40
‘:—3 PT-H AL RUIDO
2 BAJANTES BJ-1 TECSOUND® FT55AL | 25 ] ; ; P42
TECSOUND® 2 FT 80/
SEPARACION INSOPLAST 6 /
LOCAL TR(b)-1 INSOPLAST AA 6 / 68 22 - - .30
FJACION PT-H
PUBS SUELO $-5 TECSOUND® FT 75 > 55 - 2 48 P18
DISCOTECAS TECSOUND® FT 75/
INSOPLAST 6 /
TECHO FT(b)-2 NSOPLAST ARG/ 80 22 ; ; P.40
FJACION PT-H
BAJANTES BJ-1 TECSOUND® FT55AL | 25 . ; ; P42
—
2 MEDIANERA TR-3 TECSOUND® FT - >10 - - CTEDB-HR | p 36
2 EN CASO
=8  VIVIENDAS DE CAMBIO |
o
< TECSOUND® / DE USO
== - -
i SUELO S-3 TEXSILEN D"T’A > 50 dBA 57 DEL RECINTO | P.14

Ra:  Indice global de reduccion actstica ponderado A, en dBA

Lorw: Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, en dB

AL,;: Reduccion del nivel global de presion de ruido de impactos, en dB

ARx: Mejora del indice global de reduccion acustica, ponderado A, en dBA

D.ra: Diferencia de niveles de de presion sonora estandarizada, ponderada A, en dBA (in situ)

DESCRIPCION DE CODIGOS DE SISTEMAS:

TR L

ELEMENTO ’ 0
CONSTRUCTIVO MATERIAL ACUSTICO N° DE SISTEMA
ELEMENTO MATERIAL NUMERO
S SUELOS Sin letra  TECSOUND® 1
M MEDIANERAS TECSOUND® SY 2
Pl PARTICION INTERIOR TECSOUNDE FT 3
TR TRASDOSADO TECSOUND® 2FT 4
FT FALSO TECHO (b) :mgggﬁgfm ) 5
BJ BAJANTES INSOPLAST AA PLACAS 6...

Si desea obtener informacion adicional de nuestros sistemas visite nuestra pagina web WwWw.Soprema.es
e introduzca en el buscador el cédigo completo del sistema.
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Suelos 5-1

Solucion para el aislamiento al ruido de impacto de forjados en viviendas de obra nueva, mediante lamina de polietileno reticu-
lado tipo TEXSIMPACT. De facil colocacion por su ligereza y presentacion de los rollos. La solucion se complementa con la
banda perimetral tipo BANDA DESOLARIZACION TEXFON, banda autoadhesiva para la desolarizacion del suelo con los para-
mentos verticales.

8'1 AI-W 21 dB I I-n'l',w 57 dB

Espesor: 45 mm

CAPA SOLUCION / PRODUCTO

SOPORTE FORJADO HORMIGON

AISLAMIENTO ACUSTICO TEXSIMPACT 5 mm

PROTECCION MORTERO ARMADO 4 cm

ACABADO PAVIMENTO CERAMICO

AUXILIAR BANDA DESOLARIZACION TEXFON




SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACUSTICO EN EDIFICACION

PUESTA EN OBRA

La colocacion de TEXSIMPACT 5 mm sg realizara de la siguiente manera:

1. Comprobar que la superficie del forjado sea regular y libre de elementos
que puedan dafiar el TEXSIMPACGT 5 mm durante su colocacion.

2. En los encuentros con tabiques v pilares instalar primero la BANDA
DE DESOLARIZACION TEXFON, (para evitar la union rigida entre solera
y paramentos), colocada a testa con la banda contigua para garantizar la
continuidad del aislamiento acustico. Doblar la banda para impedir el paso
de la lechada.

3. Extender las bobinas de TEXSIMPACT 5 mm encima del forjado so-
lapando 8 cm a medida que vaya precisandose. Es aconsejable sellar con
cinta adhesiva los solapes para evitar que se generen puentes acusticos
e infiltraciones de humedad debidas al contenido de agua del mortero al
verterlo.

4. Una vez ultimada la colocacion del TEXSIMPACT 5 mm y la BANDA
DE DESOLARIZACION TEXFON se realizara la capa de compresion de
mortero armado como soporte del pavimento.

5. Recortar el exceso de BANDA DE DESOLARIZACION TEXFON que
sobresale por los paramentos verticales. una vez colocado el suelo y el
z6calo.

ENCUENTRO CON PARED

00O
0o
00O
ooo
o000 FORJADO
TEXSIMPACT 5 mm
oo MORTERQ ARMADO
(| BALDOSA CERAMICA
ood AMORTERADA
ESS Z6CALO
BANDA DE
oOod DESOLARIZACION TEXFON
ooo
Iy
| OO0 =

1
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ZL1SOPREMA

MEJORA DEL AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO
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Frecuencia (Hz)

=== CTA 158/08/IMP 1

Frec.H) 125 250 | 500 | 1000 | 2000 = 4000
e 9 21 34 5 64

DETALLE GENERAL

FORJADO

TEXSIMPACT 5 mm
MORTERO ARMADO

BALDOSA CERAMICA
AMORTERADA




Suelos §-2

Aislamiento acustico a ruido aéreo y ruido de impacto de forjados, mediante la instalacion del complejo insonorizante TECSOUND®
FT 75 sobre forjado, chapa de mortero y pavimento. La combinacion de una lamina TEGSOUND® con un fieltro permite obtener
un buen nivel de aislamiento acustico tanto a ruido aéreo como a ruido de impacto. Asimismo, la viscoelasticidad del TEGSOUND®
permite la absorcion de vibraciones, siendo por ello recomendado en locales en los que pueda haber reproduccion de musica o
musica en directo sin amplificar.

S-2 AL, 22 dB / L,;,, 56 dB

Espesor: 54 mm

CAPA SOLUCION / PRODUCTO

SOPORTE FORJADO HORMIGON

AISLAMIENTO ACUSTICO TECSOUND® FT 75

PROTECCION MORTERO ARMADO 4 cm

ACABADO PAVIMENTO CERAMICO

AUXILIAR BANDA DESOLARIZACION TEXFON




SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACUSTICO EN EDIFICACION

PUESTA EN OBRA

La colocacion de TECSOUND® FT 75 se realizara de la siguiente ma-
nera:

1. Comprobar que la superficie del forjado sea regular y libre de ele-
mentos punzantes que puedan dafar el material.

2. En los encuentros con tabiques y pilares instalar primero la BAN-
DA DE DESOLARIZACION TEXFON, (para evitar la union rigida entre
solera y paramentos), colocada a testa con la banda contigua para ga-
rantizar la continuidad del aislamiento acustico. Doblar la banda para
impedir el paso de la lechada.

3. Extender los rollos de TECSOUND® FT 75 encima del forjado de
manera que el fieltro quede colocado por la cara inferior y solapando
el material unos 5 cm en las juntas. No es necesario retirar el plastico
protector.

4. Sellar el solape con cola de contacto o cinta adhesiva.
5. Realizar una capa de mortero armado de 4-5 cm. de espesor.

6. Recortar el exceso de BANDA DE DESOLARIZACION TEXFON que
sobresale por los paramentos verticales una vez colocado el suelo y el
z6calo.

ENCUENTRO CON PARED
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TECSOUND FT 75

Hinis MORTERO_ARMADO
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aod Z6CALO
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MEJORA DEL AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO
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Frecuencia (Hz)

== | GAI (Espafia) 23.020.014

Frec.H 125 | 250 | 500 | 1000 @ 2000 = 4000
- A8 4 | 97 | 21 27 332 397

DETALLE GENERAL

FORJADO

TECSOUND FT 75
MORTERO ARMADO

BALDOSA CERAMICA
AMORTERADA




Suelos 5-3

Sistema de rehabilitacion de forjados y suelos consistente en la colocacion de los aislamientos TEXSILEN y TECSOUND® con
un acabado tipo parquet o similar. La colocacion de TEXSILEN ayuda a regularizar la superficie y generar un efecto resorte
que favorece el aislamiento al ruido aéreo y de impacto. TEGSOUND® 70 aporta masa y gracias a su viscoelasticidad disipa
parte de las vibraciones que se generan al transitar sobre el parquet, contribuyendo asi no sélo al aislamiento a ruido aéreo
sino también al ruido de impacto y a la reduccion del ruido de pisada.

Una solucion especialmente recomendada para rehabilitacion gracias a su bajo espesor y facilidad de instalacion.

$-3 Lirw = 57 dB / D,;a > 50 dBA

Espesor: 23,5 mm

CAPA SOLUCION / PRODUCTO

SOPORTE FORJADO O SUELO EXISTENTE

AISLAMIENTO ACUSTICO TEXSILEN 5 mm

AISLAMIENTO ACUSTICO TECSOUND® 70

ACABADO PARQUET 15 mm

AUXILIAR BANDA DESOLARIZACION TEXFON




SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACUSTICO EN EDIFICACION

PUESTA EN OBRA

La colocacion de TEXSILEN 5 mm se realizard de la siguiente manera:

1. Comprobar que la superficie del forjado sea regular sin rugosidad y
libre de elementos que puedan dafiar el TEXSILEN 5 mm durante su
colocacion.

2. En los encuentros con tabiques y pilares instalar primero la BANDA
DE DESOLARIZACION TEXFON, (para evitar la union rigida entre solera
y paramentos), colocada a testa con la banda contigua para garantizar
la continuidad del aislamiento acustico.

3. Extender las laminas de TEXSILEN 5 mm encima del forjado,
colocando los tramos a testa.

4. Una vez ultimada la colocacion del TEXSILEN se pasara a colocar
TECSOUND® 70 de la siguiente manera:

4.a. Extender los rollos de TECSOUND® 70, colocandolos a rompejuntas
respecto al TEXSILEN y realizando las uniones a testa.

4.b. Inmediatamente después, se colocara el parquet flotante de forma
que quede apoyado encima de TEGSOUND® 70.

4.c. Recortar el exceso de BANDA DE DESOLARIZACION TEXFON
que sobresale por los paramentos verticales. una vez colocado el suelo
y el zdcalo.

ENCUENTRO CON PARED
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NIVEL DE PRESION SONORA RUIDO DE IMPACTO
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DETALLE GENERAL

FORJADO
TEXSILEN 5 mm
TECSOUND 70
PARQUET




Suelos S-4

Solucion para el aislamiento al ruido de impacto de suelos especialmente recomendado para hoteles u oficinas mediante la
colocacion de lamina TEXFON, producto de bajo espesor, gran estabilidad y gran resistencia mecanica y al punzonamiento
y desgarro. La lengieta autoadhesiva que incorpora para el solape facilita su colocacion y permite mantener un espesor
uniforme en toda la superficie, que junto con el bajo espesor, facilita la instalacion de suelos de parquet, laminado o tarima
y da una mayor estabilidad. La solucion se complementa con la banda perimetral tipo BANDA DESOLARIZACION TEXFON,
banda autoadhesiva para la desolarizacion del suelo con los paramentos verticales.

S-4 AL, 21 dB / L., < 60 dB

Espesor: 11,4 mm

FORJADO HORMIGON

TEXFON

PARQUET

BANDA DESOLARIZACION TEXFON




SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACUSTICO EN EDIFICACION E_F o_s
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ZL1SOPREMA

PUESTA EN OBRA MEJORA DEL AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO
La colocacion del TEXFON se realizara en independencia directamente dB
sobre el soporte de la siguiente manera: 90
1. Comprobar que la superficie del forjado sea regular y libre de elementos
punzantes que puedan dafar el material. Proporcionar un relleno de mor- 80
tero de limpieza para el paso de tubos o0 cables para eliminar cualquier
rugosidad, si fuera necesario. 70
o
2. En los encuentros con tabiques y pilares instalar primero la BANDA DE ‘g
DESOLARIZACION TEXFON, (para evitar la union rigida entre solera y g— 60
paramentos), colocada a testa con la banda contigua para garantizar la @ //\
continuidad del aislamiento acustico. Doblar la banda para impedir el paso 'g / ™
de la lechada. S 50 /
=
3. Extender los rollos de TEXFON solapando los bordes, dejando la cara del i /
geotextil hacia abajo; colocacion con junta borde a borde con la lenglieta = 40 f
de recubrimiento cerrada por banda adhesiva de ancho minimo de 5 cm. El 5 /
solape se realiza en la direccion de la colocacion del rollo, longitudinalmen- 3 0 /
te. Se evitaran solapes transversales, en la medida de lo posible. = /
()
4. Debe preverse una proteccion provisional en zonas de paso hasta finali- e 20
zar la capa de superior de terminacion. /
5. Inmediatamente después, se colocard el parquet flotante de forma que 10 /
quede apoyado encima del TEXFON. //
6. Recortar el exceso de BANDA DE DESOLARIZACION TEXFON que o &
sobresale por los paramentos verticales. una vez colocado el suelo y el 88883 883888888388
26calo. TrradbShescdegRse s
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Suelos $-5

Aislamiento acustico a ruido aéreo y ruido de impacto de suelos y forjados, mediante la instalacion de una doble capa del
complejo insonorizante TECSOUND® FT 75 sobre forjado, chapa de mortero y pavimento. El doble efecto masa - resorte que
genera la combinacion de una lamina TEGSOUND® con un fieltro en dos capas permite obtener un buen nivel de aislamien-
to acustico, especialmente en bajas frecuencias, tanto a ruido aéreo como a ruido de impacto. Asimismo, la viscoelasticidad
del TECSOUND® permite la absorcion de vibraciones. Sistema especialmente recomendado en locales con niveles de presion
sonora elevados y en los que pueda haber reproduccion de musica en directo amplificada. Apta también para estudios de
grabaciones o box de ensayos.

$-5 AL, 26 dB / L,;,, 48 dB

Espesor: 88 mm

CAPA SOLUCION / PRODUCTO

SOPORTE FORJADO HORMIGON

AISLAMIENTO ACUSTICO DOBLE CAPA TECSOUND® FT 75

PROTECCION MORTERO ARMADO

ACABADO PAVIMENTO CERAMICO

AUXILIAR BANDA DESOLARIZACION TEXFON




SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACUSTICO EN EDIFICACION

PUESTA EN OBRA

La colocacién de la doble capa de TEGSOUND® FT 75 se realizara de la
siguiente manera:

1. Comprobar que la superficie del forjado sea regular y libre de elementos
punzantes que puedan danar el material.

2. Extender los rollos de TECSOUND® FT 75 encima del forjado de forma
longitudinal de manera que el fieltro quede colocado por la cara inferior,
colocando los tramos a testa y sellando las juntas con cinta adhesiva. No
s necesario retirar el plastico protector.

3. En los encuentros con tabiques y pilares, remontar doblando
TECSOUND® FT 75 un minimo de la altura final del pavimento para garan-
tizar la continuidad del aislamiento acustico.

4. Extender la segunda capa de TECSOUND® FT 75 encima de la primera
capa de forma transversal no haciendo coincidir las juntas entre capas, de
manera que el fieltro quede colocado por la cara inferior, colocando los
tramos a testa y sellando las juntas con cinta adhesiva. No es necesario
retirar el plastico protector.

5. Realizar la capa de mortero armado.

6. Recortar el exceso de TEGSOUND® FT 75 que sobresale por los para-
mentos verticales, una vez colocado el suelo y el zécalo.

ENCUENTRO CON PARED
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MEJORA DEL AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO
dB

45

40

35

30 7~
25

20

Reduccion nivel ruido de impacto

100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
500
150

o
o

=)
[SR-PRESY

Frecuencia (Hz)

5000

=== [NSUL TSP 1526 - 9

Frec.z 125 | 250 | 500 = 1000 @ 2000 = 4000
- L@ 9 177 22 | 27 | 30 @3

DETALLE GENERAL

FORJADO
TECSOUND FT 75

TECSOUND FT 75

MORTERO ARMADO

BALDOSA CERAMICA
AMORTERADA




Suelos 5-6

Solucion para el aislamiento al ruido de impacto de forjados en viviendas de obra nueva, mediante lamina TEXFON, produc-
to de bajo espesor, gran estabilidad y gran resistencia mecanica y al punzonamiento y desgarro, que lo convierte en una
solucion especialmente indicada para colocacion bajo mortero sin temor de roturas. La lengiieta autoadhesiva que incorpora
para el solape facilita su colocacion y permite mantener un espesor uniforme en toda la superficie, mejorando la posterior
colocacion del mortero y evitando el riesgo de puentes acusticos por filtracion del mortero a traves de la junta. La solucion
se complementa con la banda perimetral tipo BANDA DESOLARIZACION TEXFON, banda autoadhesiva para la desolariza-
cion del suelo con los paramentos verticales.

S-6

Espesor: 53,4 mm

FORJADO HORMIGON

TEXFON

MORTERO ARMADO 5 cm

PAVIMENTO CERAMICO

BANDA DESOLARIZACION TEXFON

20



SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACUSTICO EN EDIFICACION

PUESTA EN OBRA

La colocacion del TEXFON se realizara en independencia directamente
sobre el soporte de la siguiente manera:

1. Comprobar que la superficie del forjado sea regular y libre de elementos
punzantes que puedan dafar el material. Proporcionar un relleno de mor-
tero de limpieza para el paso de tubos o cables para eliminar cualquier
rugosidad, si fuera necesario.

2. En los encuentros con tabiques y pilares instalar primero la BANDA DE
DESOLARIZACION TEXFON, (para evitar la union rigida entre solera y
paramentos), colocada a testa con la banda contigua para garantizar la
continuidad del aislamiento acustico. Doblar la banda para impedir el paso
de la lechada.

3. Extender los rollos de TEXFON solapando los bordes, dejando la cara
del geotextil hacia abajo; colocacion con junta borde a borde con la lengtie-
ta de recubrimiento cerrada por banda adhesiva de ancho minimo de 5 cm.
El solape se realiza en la direccion de la colocacion del rollo, longitudinal-
mente. Se evitaran solapes transversales, en la medida de lo posible.

4. Debe preverse una proteccion provisional en zonas de paso hasta fina-
lizar la capa superior de terminacion.

5. Realizar una capa de mortero armado de 4-5 cm de espesor.

6. Recortar el exceso de BANDA DE DESOLARIZACION TEXFON que
sobresale por los paramentos verticales, una vez colocado el suelo y el
zécalo.

ENCUENTRO CON PARED
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Paredes Pi(b)-1

Tabique de separacion entre unidades de uso, apto para divisorias de oficinas, habitaciones de hotel o separacion entre
pasillos-habitacion. La utilizacion de INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6 con placas de yeso laminar mejora el comporta-
miento acustico de estas en las diferentes frecuencias, ademas de disminuir la transmision de vibraciones entre el perfil
metalico y |a placa de yeso laminar, incrementado el aislamiento acustico del tabique en 7 dBA.

Pi(b)-1

Espesor: 102 mm

SOLUCION / PRODUCTO

PLACA DE YESO LAMINAR 12,5 mm

TECSOUND® S 50 BAND 50

INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6

LANA MINERAL

PAVIMENTO CERAMICO

MORTERO ARMADO

TEXSIMPACT / TEXFON

FORJADO HORMIGON
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SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACUSTICO EN EDIFICACION

PUESTA EN OBRA

1. Montar perfileria del cerramiento y una primera placa de carton yeso
en una de sus caras, segun indicaciones del fabricante.

2. Antes de instalar la perfileria metalica se adherird a la misma y en
todo el perimetro TECSOUND® S 50 BAND 50 en la zona de contacto
con el soporte.

3. Rellenar el cerramiento con la lana mineral y cerrar la otra cara con
la placa de cartén yeso segun indicaciones del fabricante.

4, La colocacion del INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6 se realizara de
la siguiente manera:

4.a. Presentar el rollo de INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6 sobre la
primera placa ya colocada. Para INSOPLAST AA, retirar el papel silico-
nado protector e ir extendiendo y presionando la lamina sobre la super-
ficie, progresivamente y asegurandose de que no se forman burbujas de
aire. Para INSOPLAST 6, ir fijando mediante grapas.

4.b. Ir repitiendo la operacion hasta cubrir la totalidad de las superfi-
cies, colocando los diferentes tramos de ldmina a testa asegurando que
no quedan aberturas.

Nota: otra opcion de colocacion serd con INSOPLAST AA PLACAS de 1m
x 1,2 m fijadas a la sequnda placa de yeso laminar previamente a su
colocacion.

5. Montar perfileria del cerramiento y una primera placa de carton yeso
en una de sus caras, segln indicaciones del fabricante.

ENCUENTRO CON EL TECHO

TECSOUND BANDA

INSOPLAST 6
INSOPLAST AA 6

— FORJADO EXISTENTE

DOBLE

PANEL YESO LAMINAR PANEL YESO LAMINAR

PANEL YESO LAMINAR

PANEL LANA MINERAL
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ENCUENTRO CON EL PAVIMENTO

INSOPLAST 6
INSOPLAST AA 6
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PANEL YESO LAMINAR PANEL YESO LAMINAR

PANEL YESO LAMINAR

FORJADO
TEXSIMPACT 5 mm
MORTERO ARMADO

BALDOSA CERAMICA
AMORTERADA

PANEL LANA MINERAL

TECSOUND BANDA
ZOCALO




Paredes PM-2

Solucion para el aislamiento a ruido aéreo para separaciones verticales entre distintos usuarios en viviendas de obra nueva.
La utilizacion de TEGCSOUND® 2FT 80 permite lograr el aislamiento necesario, reduciendo el espesor, gracias a que el
sistema en su totalidad se comporta como un doble sistema masa - resorte - masa, mas eficaz que uno analogo con ma-
teriales absorbentes de mayor espesor. La incorporacion de una lamina insonorizante en la cavidad permite también mini-
mizar las pérdidas de aislamiento que puedan producirse por el paso de instalaciones.

PM-2
gl
//

“Este sistema constructivo, de medianera construida sobre solera corrida, o el sistema alternativo con medianera construioa sobre E )
forjado y sobre bandas elasticas, obtiene valores de aislamiento actistico a ruido aéreo (in situ) Dy 4 > 50 dBA Spesor: mm

CAPA SOLUCION / PRODUCTO

ACABADO ENLUCIDO DE YESO

SOPORTE LADRILLO HUECO DOBLE

AISLAMIENTO ACUSTICO TECSOUND® 2FT80

ACABADO SUELO PAVIMENTO CERAMICO

PROTECCION MORTERO ARMADO

AISLAMIENTO ACUSTICO IMPACTO TEXSIMPACT / TEXFON

SOPORTE FORJADO HORMIGON

AUXILIAR FIJACION PT-H
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SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACUSTICO EN EDIFICACION

PUESTA EN OBRA

La colocacién del TECSOUND® 2FT 80 se realizara de la siguiente ma-
nera:

1. Una vez realizado el primer tabique se adherira TECSOUND® 2FT 80
con cola de contacto a la superficie segun los siguientes pasos:

1.a. Asegurarse que el soporte esté limpio, seco y preferiblemente en-
lucido. En rehabilitacion se debera comprobar que el enlucido esté en
buen estado y sobretodo que su superficie sea compacta y regular.

En caso contrario sera necesario sanear la superficie antes de aplicar
cola de contacto.

1.hb. Aplicar cola de contacto con rodillo de pelo corto sobre el tabique
y al fieltro de TECSOUND® 2FT 80. Esperar el tiempo indicado por el
fabricante.

1.c. Encarar TEGSOUND® 2FT 80 sobre el soporte y colocarlo. Asegu-
rarse de que el producto esté bien en contacto con el forjado inferior y
superior.

1.d. Repetir la misma operacion por toda el area del tabique realizando
cuidadosamente los solapes entre dos lados consecutivos. La soldadura
del solape se efectuara con la misma cola.

2. Realizar a continuacion el segundo tabique sin dejar camara de aire.
Nota: La fijacion de TECSOUND® 2FT 80 al soporte puede realizarse

utilizando rosetas del tipo FIJACION PT-H de polipropileno reforzado
con fibra de vidrio (>4 uds./n¥).

ENCUENTRO CON EL TECHO
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Paredes PM(b)-1

Sistema de tabiqueria seca para separacion entre aulas, habitaciones de hospital, despachos... La utilizacion de un sis-
tema de doble perfileria disminuye la transmision acustica a través del tabique, y la incorporacion de la lamina acustica
entre placas INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6 aumenta la masa del sistema, permitiendo obtener un alto nivel de aislamien-
to acustico con un espesor reducido.

PMI(b)-1

Espesor: 158 mm

SOLUCION / PRODUCTO

PLACA DE YESO LAMINAR 12,5 mm

INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6

TECSOUND® S 50 BAND 50

LANA MINERAL

PAVIMENTO CERAMICO

MORTERO ARMADO

TEXSIMPACT / TEXFON

FORJADO HORMIGON
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SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACUSTICO EN EDIFICACION

PUESTA EN OBRA

1. Montar la doble perfileria del cerramiento y una primera placa de
carton yeso entre estructuras a modo de seguridad, siguiendo las indi-
caciones del fabricante.

2. Antes de instalar la perfileria metalica se adherird a la misma y en
todo el perimetro TECSOUND® S 50 BAND 50 en la zona de contacto
con el soporte.

3. Rellenar el cerramiento con lana mineral.

4, La colocacion del INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6 se realizara de
la siguiente manera:

4.a. Presentar el rollo de INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6 sobre la
primera placa ya colocada. Para INSOPLAST AA 6, retirar el papel sili-
conado protector e ir extendiendo y presionando la lamina sobre la su-
perficie, progresivamente y asegurandose que no se forman burbujas de
aire. Para INSOPLAST 6, ir fijando mediante grapas.

4.b. Ir repitiendo la operacion hasta cubrir la totalidad de las superfi-
cies, colocando los diferentes tramos de lamina a testa asegurando que
no quedan aberturas.

Nota: otra opcion de colocacion serd con INSOPLAST AA PLACAS de 1m
X 1,2 m fijacas a la sequnda placa de yeso laminar previamente a su
colocacion.

5. Fijar la placa de la otra cara y rematar juntas del cerramiento segun
indicaciones del fabricante.

6. Montar la segunda perfileria y repetir la operacion.

ENCUENTRO CON EL TECHO

FORJADO TECSOUND BANDA

INSOPLAST 6
IINSOPLAST AA 6

PANEL YESO LAMINAR
PANEL YESO LAMINAR
PANEL LANA MINERAL

INSOPLAST 6
INSOPLAST AA 6

PANEL YESO LAMINAR
PANEL YESO LAMINAR
PANEL LANA MINERAL
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INSOPLAST 6
IINSOPLAST AA 6

INSOPLAST 6
INSOPLAST AA 6

PANEL YESO LAMINAR
PANEL YESO LAMINAR
PANEL LANA MINERAL

PANEL YESO LAMINAR
PANEL YESO LAMINAR
PANEL LANA MINERAL

FORJADO
TEXSIMPACT 5 mm
MORTERO ARMADO

BALDOSA CERAMICA
AMORTERADA

TECSOUND BANDA
ZOCALO

IN
[
By




Paredes PM(b)-5

Sistema de tabiqueria de placa de yeso laminar para aislamiento acustico de medianeras en edificacion residencial y de
separaciones entre habitaciones de elevado requerimiento acustico,... La colocacion entre la doble estructura de INSO-
PLAST 6 / INSOPLAST AA 6 pegado a una placa de yeso permite incrementar la masa superficial del tabique e introducir
el efecto de amortiguamiento, mejorando asi el aislamiento acustico en todas las frecuencias de interés. Ademas, la pre-
sencia de INSOPLAST 6 / INSOPLAST A 6 permite reforzar notablemente el aislamiento acustico del elemento central
frente a las pérdidas por paso de instalaciones.

PM(b)-5

Espesor: 168 mm

CAPA SOLUCION / PRODUCTO
ACABADO PLACA DE YESO LAMINAR 12,5 mm
AISLAMIENTO ACUSTICO TECSOUND® S 50 BAND 50
AISLAMIENTO ACUSTICO INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6
SOPORTE PLACA DE YESO LAMINAR
RELLENO CAVIDAD [LANA MINERAL
ACABADO SUELO PAVIMENTO CERAMICO
PROTECCION MORTERO ARMADO
AISLAMIENTO ACUSTICO IMPACTO TEXSIMPACT / TEXFON
SOPORTE FORJADO HORMIGON
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SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACUSTICO EN EDIFICACION

PUESTA EN OBRA

1. Montar la doble perfileria del cerramiento y una primera placa de yeso
laminar entre estructuras a modo de seguridad, siguiendo las indicacio-
nes del fabricante.

2. Antes de instalar la perfileria metalica se adherird a la misma y en
todo el perimetro TECSOUND® S 50 BAND 50 en la zona de contacto
con el soporte.

3. Rellenar el cerramiento con la lana mineral y cerrar ambas caras
exteriores con placa de yeso laminar segun indicaciones del fabricante.

4. La colocacion del INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6 se realizara de la
siguiente manera:

4.a. Presentar el rollo de INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6 sobre la
primera placa ya colocada. Para INSOPLAST AA 6, retirar el papel sili-
conado protector e ir extendiendo y presionando la lamina sobre la su-
perficie, progresivamente y asegurandose que no se forman burbujas de
aire. Para INSOPLAST 6, ir fijando mediante grapas.

4.b. Ir repitiendo la operacion hasta cubrir la totalidad de las superfi-
cies, colocando los diferentes tramos de lamina a testa asegurando que
no quedan aberturas.

Nota: otra opcion de colocacion serd con INSOPLAST AA PLACAS de
1m x 1,2 m fijadas a la segunda placa de yeso laminar previamente a su
colocacion.

5. Fijar la placa de la otra cara y rematar juntas del cerramiento segun
indicaciones del fabricante.

6. Colocar placas exteriores Ultimas en ambas caras, rematar juntas y
acabado del cerramiento segun indicaciones del fabricante.

ENCUENTRO CON EL TECHO

TECSOUND BANDA

INSOPLAST 6
IINSOPLAST AA 6
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PANEL YESO LAMINAR
PANEL LANA MINERAL
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PANEL LANA MINERAL
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Paredes TR(b)-1

Sistema de aislamiento acustico para locales de actividad con musica, como bares, pubs, tiendas o locales, para uso en obra nueva o reha-
bilitacion de locales existentes. La colocacion del complejo insonorizante TEGSOUND® FT 75 entre la pared de obra y la estructura del tras-
dosado proporciona un incremento del poder fonoaislante de la pared gracias al sistema de masa resorte que se crea y a la viscoelasticidad
del TECSOUND®. El sistema se completa con la incorporacion de INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6 para aumentar la masa del trasdosado
con poco espesor y mejorar del aislamiento por atenuacion de las vibraciones de las placas de yeso laminar. En el caso de tener locales de
actividad con elevados niveles de presion sonora y funcionamiento en horario nocturno, como pubs, discotecas y salas de concierto, se in-
crementaran las prestaciones del sistema colocando el complejo insonorizante TECSOUND® 2 FT 80 y estructura metalica de 70 mm.

TR(b)-1

R, = 68 dBA

CAPA

ACABADO

SOPORTE

AISLAMIENTO ACUSTICO
AISLAMIENTO ACUSTICO

RELLENO CAVIDAD

SOPORTE / ACABADO

ACABADO SUELO

PROTECCION

AISLAMIENTO ACUSTICO IMPACTO

SOPORTE

AISLAMIENTO ACUSTICO

Espesor: 220 mm

SOLUCION / PRODUCTO

ENLUCIDO YESO

LADRILLO CERAMICO

TECSOUND® FT 75

TECSOUND® S 50 BAND 50

LANA MINERAL

PLACA DE YESO LAMINAR 12,5 mm

PAVIMENTO CERAMICO

MORTERO ARMADO

TECSOUND® FT 75

FORJADO HORMIGON

INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6
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SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACUSTICO EN EDIFICACION

PUESTA EN OBRA

La colocacion del TECSOUND® FT 75 se realizard de la siguiente manera:
1. Adherir TEGCSOUND® FT 75 con cola de contacto a la superficie segun
los siguientes pasos:

1.a. Asegurarse que el soporte esté limpio, seco y preferiblemente enluci-
do. En rehabilitacion se debera comprobar que el enlucido esté en buen
estado y que su superficie sea compacta y regular. En caso contrario sera
necesario sanear la superficie.

1.h. Aplicar cola de contacto con rodillo de pelo corto sobre el tabique y al
fieltro de TECSOUND® FT 75. Esperar el tiempo indicado por el fabricante.
1.c. Encarar TEGCSOUND® FT 75 sobre el soporte por la cara del fieltro y
colocarlo. Asegurarse de que el producto esté bien en contacto con el for-
jado inferior y superior.

1.d. Repetir la misma operacion por toda el area del tabique realizando
cuidadosamente los solapes entre dos lados consecutivos. La soldadura del
solape se efectuara con la misma cola.

Nota: La fjiacion de TECSOUND® FT 75 al soporte puede realizarse utili-
zando rosetas del tipo FIJAGION PT-H de polipropileno reforzado con fi-
bra de vidrio (> 4 uds./n¥).

2. Realizar a continuacion el trasdosado sin dejar camara de aire, segun
instrucciones del fabricante. Previamente se adherira a la perfileria en con-
tacto con el soporte TECSOUND® S 50 BAND 50.

3. La colocacion del INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6 se realizaré de la
siguiente manera:

3.a. Presentar el rollo de INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6 sobre la pri-
mera placa ya colocada. Para INSOPLAST AA, retirar el papel siliconado
protector e ir extendiendo y presionando la lamina sobre la superficie, pro-
gresivamente y asegurandose que no se forman burbujas de aire. Para
INSOPLAST 6, ir fijando mediante grapas.

3.b. Ir repitiendo la operacion hasta cubrir la totalidad de las superficies,
colocando los diferentes tramos de ldmina a testa asegurando que no que-
dan aberturas.

Nota: otra opcidn de colocacion serd con INSOPLAST AA PLACAS de 1 m
x 1,2 m fijadas a la sequnda placa de yeso laminar previamente a su
colocacion.

ENCUENTRO CON EL TECHO

FORJADO EXISTENTE

TECSOUND BANDA

INSOPLAST 6
INSOPLAST AA 6

PANEL YESO LAMINAR
PANEL YESO LAMINAR

PANEL LANA MINERAL
TECSOUND FT 75
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ENCUENTRO CON EL PAVIMENTO
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Paredes TR(b)-2

Sistema de aislamiento acustico con trasdosado para separacion de recintos de instalaciones con zonas habitables en vi-
viendas, locales de actividad en horario diurno o locales sin musica como restaurantes y cafeterias, asi como para recintos
de instalaciones en supermercados, centros comerciales 0 plantas técnicas de hospitales. La incorporacion de INSO-
PLAST 6 / INSOPLAST AA 6 aumenta la masa del trasdosado con poco espesor y mejora el aislamiento por atenuacion de

las vibraciones de las placas de yeso laminar.

TR(b)-2

R, = 63 dBA

CAPA

ACABADO

SOPORTE

AISLAMIENTO ACUSTICO
AISLAMIENTO ACUSTICO
RELLENO CAVIDAD
SOPORTE / ACABADO
ACABADO SUELO

PROTECCION

AISLAMIENTO ACUSTICO IMPACTO

SOPORTE
AUXILIAR

Espesor: 206 mm

SOLUCION / PRODUCTO

ENLUCIDO YESO

LADRILLO CERAMICO

INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6

TECSOUND® S 50 BAND 50

LANA MINERAL

PLACA DE YESO LAMINAR 12,5 mm

PAVIMENTO CERAMICO

MORTERO ARMADO

TEXFON

FORJADO HORMIGON

BANDA DESOLARIZACION TEXFON
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SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACUSTICO EN EDIFICACION

PUESTA EN OBRA

1. Realizar el trasdosado de placa de yeso laminar segun instrucciones
del fabricante. Previamente se adherira a la perfileria en contacto con el
soporte TECSOUND® S 50 BAND 50.

2. La colocacion del INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6 se realizara de
la siguiente manera:

2.a. Presentar el rollo de INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6 sobre la
primera placa ya colocada. Para INSOPLAST AA 6, retirar el papel si-
liconado protector e ir extendiendo y presionando la ldmina sobre la
superficie, progresivamente y asegurandose que no se forman burbujas
de aire. Para INSOPLAST 6, ir fijando mediante grapas.

2.h. Ir repitiendo la operacion hasta cubrir la totalidad de las superfi-
cies, colocando los diferentes tramos de lamina a testa asegurando que
no quedan aberturas.

Nota: otra opcion de colocacion sera con INSOPLAST AA PLACAS de 1

mx 1, 2 m fijadas a la sequnda placa de yeso laminar previamente a su
colocacion.

ENCUENTRO CON EL TECHO

FORJADO EXISTENTE

TECSOUND BANDA

INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6

PANEL YESO LAMINAR
PANEL YESO LAMINAR

PANEL LANA MINERAL
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Paredes TR-4

Sistema de aislamiento acustico para separacion de recintos de instalaciones con zonas habitables en viviendas y locales. La colocacion
del complejo insonorizante TEGSOUND® FT 75 entre la pared de obra y la estructura del trasdosado proporciona un incremento del
poder fonoaislante de la pared gracias al sistema de masa resorte que se crea y a la viscoelasticidad del TEGSOUND®.

Esta solucion puede aplicarse también en rehabilitacion de medianeras.

TR-4

R, = 56 dBA

CAPA

ACABADO

SOPORTE

AISLAMIENTO ACUSTICO
AISLAMIENTO ACUSTICO
RELLENO CAVIDAD
SOPORTE / ACABADO
ACABADO SUELO

PROTECCION

AISLAMIENTO ACUSTICO IMPACTO

SOPORTE

Espesor: 230 mm

SOLUCION / PRODUCTO

ENLUCIDO YESO

LADRILLO CERAMICO

TECSOUND® FT 75

TECSOUND® S 50 BAND 50

LANA MINERAL

PLACA DE YESO LAMINAR 15 mm

PAVIMENTO CERAMICO

MORTERO ARMADO

TECSOUND® FT 75

FORJADO HORMIGON
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SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACUSTICO EN EDIFICACION

PUESTA EN OBRA

La colocacion del TECSOUND® FT 75 se realizara de la siguiente manera:

1. Adherir TECSOUND® FT 75 con cola de contacto a la superficie seglin
los siguientes pasos:

1.a. Asegurarse que el soporte esté limpio, seco y preferiblemente enluci-
do. En rehabilitacion se debera comprobar que el enlucido esté en buen
estado que su superficie sea compacta y regular. En caso contrario sera
necesario sanear la superficie.

1.b. Aplicar cola de contacto con rodillo de pelo corto sobre el tabique vy al
fieltro de TECSOUND® FT 75. Esperar el tiempo indicado por el fabricante.
1.c. Encarar TECSOUND® FT 75 sobre el soporte por la cara del fieltro, y
colocarlo. Asegurarse de que el producto esté bien en contacto con el for-
jado inferior y superior.

1.d. Repetir la misma operacion por toda el area del tabique realizando
cuidadosamente los solapes entre dos lados consecutivos. La soldadura
del solape se efectuara con la misma cola.

Nota: La fjiacion de TECSOUND® FT 75 al soporte puede realizarse uti-
lizando rosetas del tipo FIJAGION PT-H de polipropileno reforzado con
fibra de vidrio (> 4 uds./m?).

2. Realizar a continuacion el trasdosado, segun instrucciones del fabrican-
te. Previamente se adherira a la perfileria en contacto con el soporte
TECSOUND® S 50 BAND 50.

ENCUENTRO CON EL TECHO
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FORJADO EXISTENTE
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PANEL YESO LAMINAR

PANEL LANA MINERAL
TECSOUND FT 75

O
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Paredes TR-3

Sistema de trasdosado especialmente recomendado para rehabilitacion de medianeras con problemas de aislamiento acustico. El
sistema esta formado por el complejo insonorizante TECSOUND® FT 75 fijado a la pared existente, sobre el que se trasdosa direc-
tamente mediante la colocacion de un perfil omega sobre el que se atornilla una placa de yeso laminar. Solucion altamente efecti-
va, especialmente para reducir las molestias por ruido proveniente de voces, TV, equipos de musica, etc., y con un espesor redu-
cido que permite no perder espacio util.

TR-3

AR, 2 10 dBA

7

Espesor: 59 mm

CAPA SOLUCION / PRODUCTO

SOPORTE PARED EXISTENTE

AISLAMIENTO ACUSTICO TECSOUND® FT 75

ESTRUCTURA PERFIL OMEGA

ACABADO PLACA DE YESO LAMINAR 15 mm
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SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACUSTICO EN EDIFICACION

PUESTA EN OBRA

La colocacion del TECSOUND® FT 75 se realizara de la siguiente manera:

1. Adherir TEGSOUND® FT 75 con cola de contacto a la superficie segun
los siguientes pasos:

1.a. Comprobar que el enlucido esté en buen estado y que su superficie
sea compacta y regular. En caso contrario sera necesario sanear la super-
ficie.

1.b. Aplicar cola de contacto con rodillo de pelo corto sobre el tabique y al
fieltro de TECSOUND® FT 75. Esperar el tiempo indicado por el fabricante.

1.c. Encarar TECSOUND® FT 75 sobre el soporte, y colocarlo. Asegurarse
de que el producto esté hien en contacto con el forjado inferior y superior.

1.d. Repetir la misma operacion por toda el area del tabique realizando
cuidadosamente los solapes entre dos lados consecutivos. La soldadura
del solape se efectuara con la misma cola.

Nota: La fijacion de TECSOUND® FT 75 al soporte puede realizarse
utilizando rosetas del tipo FIJACION PT-H de polipropileno reforzado
con fibra de vidrio (>4 uds./m?).

2. Realizar a continuacion el trasdosado con perfileria metalica tipo omega
o listones de madera y la placa de yeso laminar segun instrucciones del
fabricante.

ENCUENTRO CON EL TECHO

Qs

FORJADO EXISTENTE

PERFIL OMEGA

PANEL YESO LAMINAR
TECSOUND FT 75
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MEJORA DE AISLAMIENTO ACUSTICO
AL RUIDO AEREO ARA > 10 dBA

L.a mejora de aislamiento acustico de paredes existentes es dificil
de cuantificar, especialmente en el caso de viviendas, donde
existen una gran variedad de tipologias y diferentes soluciones
constructivas y a menudo es complicado poder conocer el
aislamiento acustico real de la pared existente.

La efectividad de esta solucion reside en el hecho de mejorar
notablemente el aislamiento a ruido aéreo en medias y altas
frecuencias. La presencia del complejo insonorizante TECSOUND®
FT 75 permite obtener también una mejora en las frecuencias
graves, aunque debido a la poca camara de aire y a no poder
actuar sobre puentes acusticos existentes (uniones con las otras
paredes y forjado), la mejora es menor.

Aln asi, puede estimarse que la mejora global de aislamiento
acustico sera de ARA > 10 dBA. Indicar que una disminucion de
10 dB del nivel de presion sonora supone disminuir la sensacion
auditiva a la mitad.

ENCUENTRO CON EL PAVIMENTO
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Techos FT(b)-1

Sistema de techo aislante acustico para locales de actividad de gran aforo o con musica, como restaurante, bares, pubs o tiendas,
asi como recintos de instalaciones de supermercados, centros comerciales o plantas técnicas de hoteles, hospitales, etc., com-
puesto por la ldmina acustica INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6 colocada entre dos placas de yeso laminar, mejorando asi el
comportamiento de estas en las diferentes frecuencias, ademas de disminuir la transmision de vibraciones entre la estructura de
techo y la placa de yeso laminar. El sistema se completa con un material absorbente tipo lana mineral como relleno de la camara
de aire y la utilizacion de amortiguadores para unir elasticamente el techo al forjado y reducir asi la transmision de vibraciones.

FT(b)-1

Espesor: 180 mm

CAPA SOLUCION / PRODUCTO

SOPORTE FORJADO

SOPORTE ENLUCIDO YESO

CAMARA DE AIRE AIRE

ESTRUCTURA PERFIL 60 / 27 + VARILLA + ANTIVIBRATORIO

AISLAMIENTO ACUSTICO INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6

RELLENO CAVIDAD LANA MINERAL

SOPORTE / ACABADO PLACA DE YESO LAMINAR 12,5 mm
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SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACUSTICO EN EDIFICACION

PUESTA EN OBRA

Comprobar que el enlucido del forjado esté en buen estado y sobretodo que
su superficie sea compacta y regular. En caso contrario serd necesario
sanear la superficie antes de proceder a la realizacion del techo.

Montar estructura y subestructura del techo fijandola al forjado con varillas
y sistema anti-vibratorio regulando la distancia al forjado para crear la ca-
mara de aire necesaria (20 cm.). Fijar la primera placa de yeso laminar y
rellenar el hueco con lana mineral. Todo el sistema colocado segiin manual
de uso del fabricante del sistema. Previamente se colocarda TECSOUND® S
50 BAND 50 en todo el perimetro a la altura que vaya a quedar el techo
para evitar puentes acusticos.

1. La colocacion de INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6 a la placa de yeso
laminar se realizara de la siguiente manera:

1.a. Presentar el rollo de INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6 contra la pri-
mera placa ya colocada. Para INSOPLAST AA, retirar el papel siliconado
protector e ir extendiendo y presionando la lamina sobre la superficie, pro-
gresivamente y asegurandose que no se forman burbujas de aire. Para IN-
SOPLAST 6, ir fijando mediante grapas.

1.b. Ir repitiendo la operacion hasta cubrir la totalidad de las superficie,
colocando los diferentes tramos de lamina a testa asegurando que no que-
dan aberturas.

Nota 1: para facilitar la colocacion, se puede colocar INSOPLAST AA PLA-
CASde 1 mx 1,2 men laplaca de yeso laminar previamente a la coloca-
cion.

Nota 2: otra opcion de colocacion serd con INSOPLAST AA PLACAS de 1
mx 1, 2 mfijadas a la segunaa placa de yeso laminar, colocada sobre unos
caballetes, previamente a su colocacion.

3. Fijar la segunda placa de yeso laminar, rematando juntas y acabando el
cerramiento de techo segun instrucciones del fabricante.

DETALLE GENERAL

I
4
N
a

ESTRUCTURA PORTANTE
SUBESTRUCTURA

INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6

PANEL YESO LAMINAR ————

PANEL YESO LAMINAR — |

PANEL LANA MINERAL ——————
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Techos FT(b)-2

Sistema de techo aislante acustico de altas prestaciones, para locales de actividad con musica y elevados niveles de presion sonora, con funciona-
miento en horario nocturno, como pubs, discotecas, salas de concierto o box musicales. La colocacion del complejo insonorizante TECSOUND® FT
75 adherido al forjado proporciona un incremento del poder fonoaislante del techo gracias al sistema de masa resorte que se crea y a la viscoelas-
ticidad del TECSOUND®, ademés de sellar posibles porosidades y agujeros del forjado. La lamina acustica INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6
colocada entre dos placas de yeso laminar mejora el comportamiento de estas en las diferentes frecuencias, ademas de disminuir la transmision
de vibraciones entre la estructura de techo y la placa de yeso laminar. El sistema se completa con un material absorbente tipo lana mineral como
relleno de la camara de aire y la utilizacion de amortiguadores para unir elasticamente el techo al forjado y reducir asi la transmision de vibraciones.

FT(b)-2

Espesor: 230 mm

SOLUCION / PRODUCTO

FORJADO

ENLUCIDO YESO

TECSOUND®FT 75

AIRE

PERFIL 60/27 + VARILLA + ANTIVIBRATORIO

INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6

TECSOUND® S 50 BAND 50

PLACA DE YESO LAMINAR 12,5 mm

LANA MINERAL
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SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACUSTICO EN EDIFICACION

PUESTA EN OBRA

La colocacion de TECSOUND® FT 75 se realizara de la siguiente manera:

1. Comprobar que el enlucido del forjado esté en buen estado y sobretodo que su
superficie sea compacta y regular. En caso contrario sera necesario sanear la
superficie antes de proceder a la realizacion del techo.

2. Aplicar cola de contacto con rodillo de pelo corto sobre el enlucido y al fieltro
de TEGSOUND® FT 75. Esperar el tiempo recomendado por el fabricante de la
cola.

3. Adherir TECSOUND® FT 75 al forjado y fijar utilizando rosetas del tipo
FIJACION PT-H de polipropileno reforzado con fibra de vidrio (>5 uds./
m?).

Montar estructura y subestructura del techo fijandola al forjado con varillas y
sistema anti-vibratorio, regulando la distancia al forjado para crear la camara
de aire necesaria (20 cm.). Fijar la primera placa de yeso laminar y rellenar el
hueco con lana mineral. Todo el sistema colocado segun manual de uso del
fabricante del sistema. Previamente se colocara TECSOUND® S 50 BAND 50
en todo el perimetro a la altura que vaya a quedar el techo para evitar puentes
acusticos.

4, La colocacion de INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6 a la placa de yeso
laminar se realizara de la siguiente manera:

4.a. Presentar el rollo de INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6 contra la prime-
ra placa ya colocada. Para INSOPLAST AA 6, retirar el papel siliconado
protector e ir extendiendo y presionando la lamina sobre la superficie, progre-
sivamente y asegurandose que no se forman burbujas de aire. Para INSO-
PLAST 6, ir fijlando mediante grapas.

4.h. Ir repitiendo la operacion hasta cubrir la totalidad de las superficie,
colocando los diferentes tramos de lamina a testa asegurando que no que-
dan aberturas.

Nota 1: para facilitar la colocacion, se pueden colocar INSOPLAST AA PLA-
CASde 1 mx1,2malaplaca de yeso laminar antes de su colocacion.
Nota 2: otra opcion de colocacion sera con INSOPLAST AA PLACAS adhe-
ridas a la segunda placa de yeso laminar, colocada sobre unos caballetes,
previamente a su colocacion.

5. Fijar la segunda placa de yeso laminar, rematando juntas y acabando el
cerramiento de techo segun instrucciones del fabricante.

DETALLE GENERAL

AMORTIGUADORES

ESTRUCTURA PORTANTE

TECSOUND FT 75

SUBESTRUCTURA
INSOPLAST 6 / INSOPLAST AA 6
PANEL YESO LAMINAR

PANEL YESO LAMINAR —— |

PANEL LANA MINERAL ——————
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5000

= Applus 15/11033-2616
Frec. (H2) 125 | 250 | 500 @ 1000 = 2000 = 4000
= R(B) 67 80 86 88 89 89

DETALLE GENERAL

AMORTIGUADORES

TECSOUND BANDA
TECSOUND FT 75

INSOPLAST 6
NSOPLAST AA 6

MURO EXISTENTE

PANEL YESO LAMINAR
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Bajantes s

Sistema para aislamiento acustico de bajantes y conductos en edificacion, consistente en una o mas capas de TECSOUND® FT 55 AL
colocadas alrededor del bajante. El ruido provocado por la descarga de fluidos en bajantes es uno de los problemas mas frecuentes en
edificacion residencial, hoteles y oficinas debido al bajo aislamiento acustico que proporcionan las tuberias estandar incorporadas en
paredes y falsos techos. TEGCSOUND® FT 55 AL retine en un tnico producto un material absorbente y una lamina aislante TECSOUND®
con las caracteristicas necesarias para dar una respuesta a este problema.

BJ-1

R. = 80,5 dBA

Espesor: 12,5 mm
CAPA SOLUCION / PRODUCTO

SOPORTE TUBO PVC O FIBROCEMENTO

AISLAMIENTO ACUSTICO TECSOUND® FT 55 AL

FIJACION BRIDA DE PLASTICO

SELLADO CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO
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SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACUSTICO EN EDIFICACION

PUESTA EN OBRA

La colocacion de TECSOUND® FT 55 AL se realizara de la siguiente
manera:

1. Medir el desarrollo del conducto a aislar afiadiendo 5 cm para la
realizacion del solape.

2. Cortar con unas tijeras la cantidad necesaria de TECSOUND® FT 55
AL en el sentido transversal del rollo.

3. Envolver el elemento de conducto de forma que el fieltro textil esté
cuanto mas posible en contacto con la superficie empezando por la par-
te baja de la tuberia.

4. Fijar TECSOUND® FT 55 AL utilizando una brida de plastico cada 20
- 30 cm. Para sellar los solapes se utilizara una cinta adhesiva de alu-
minio. Es importante que las juntas estén perfectamente selladas para
evitar disminucion del los valores de aislamiento.

INSTALACIONES SUSPENDIDAS
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ooad L TECSOUND FT 55 AL
oo MURO EXISTENTE
Odo PANEL YESO LAMINAR
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Frecuencia (Hz)

=== Estudi Actstic H. Arau (Espafia) === Estudi Actstic H. Arau (Espaia)
Frec. (Hz) 125 250 500 1000 @ 2000 @ 4000
== R(0B) 121 160 206 257 309 363
== R(dB) 197 | 285 20 244 291 341

DETALLE GENERAL

BAJANTE

BALDOSA CERAMIC,

AMORTERADA |} DANDA DE

DHSOLARIZACION TEXFON
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' El grupo SOPREMA
| a vuestro servicio

'8 ¢;Queréis un interlocutor comercial?

-+ il Contactad con nuestro Servicio de /Asistencia
al Cliente - Tel. : (+ 34) 93 635 14’00

i ¢Tenéis consultas técnicas sobre la puesta en
& obra de nuestros productos?

i
i
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BB Contactad con nuestro Senvicio de Atencion
Técnica - Tel.: (+ 34) 93 635 14 08

8 Toda la informacion disponible en nuestra
. 11 web

HEHE WWW. soprema.es
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